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MODULOS ACRISTALADOS
SERIE PREMIUM 3+3
. R (dB)
Frecuencia 80
] do 100 16,8
Entidad Nacional de Acreditacién
125 20,5
ENAC: 34/LE162, Ventanas 160 28.6 &
ENAC: 34/LE346. Herrajes 200 27,8
para edificacion 250 36,2
315 34,7 60 |-
ENAC: 34/LE347. Madera 400 38,8
ENAC: 34/LE347. Suelos de 500 42,1
madera 630 44,8
; 800 453
ENAC: 34/LE345. Bamices
1.000 46,6
ENAC: 34/LE345. Pinturas 1.250 46,5
1.600 51,2
ENAC: 34/LE024. Muebles de 2.000 451
cocina k &
2.500 443
3.150 47,6
4000 492
(Entidad Nacional de
Acreditacion)
ASEFAVE
Asociacion Espafiola d : Z = q
g—'ab??c;gteg e achains ligeras Indice de aislamiento a ruido aéreo: i
ntanas)
::;T S Ra = 40,6 dBA
(Federacién Espafiola de Indice ponderado de reduccion sonora:
Entidades de Innovacion OL.Jl.LI..I..I..l

Temchmi) Rw(C;Cu)= 42 (-2;-8) dB 125 250 500 1000 2000 4000
AETEPA

(Asociacién Espafiola de Frecuencia (Hz)

Técnicos en pintura y afines)

12 de julio de 2001

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos cuyo nimero coincide con el del certificado, en el cual se
indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha
arriba indicada, y no implican una caracteristica de constancia en la calidad de la produccion.
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